
PROYECTO: CONTRATACIÓN DIRECTA 
2020CD-000329-0002400001

GT-MCS-001-BRDG-RIVR-QUEB COYOTE

Introducción:

El presente documento, se presenta de manera descriptiva los cálculos matemáticos del diseño estructural de 
la estructura de paso vehicular tipo alcantarilla de cuadro. La descripción de dicha estructura es una 
alcantarilla de cuadro de una celda de 6,00 m de longitud, con un ancho 10,70 m que este se subdivide en un 
paso de tránsito de dos vías de ancho de 3,65 m cada una; dos barreras tipo New Jersey de 0,50 m de ancho 
en ambos lados de la vía y aceras en ambos costados para un ancho de 1,20 m cada una.

La alcantarilla tiene una altura de 3,00 m contando del nivel de piso terminado hasta el nivel de calle donde 
pasaría el transito vehicular.

A continuación, se muestra una imagen tridimensional de la propuesta final de la alcantarilla de cuadro para el 
proyecto en mención

DISEÑO DE LA SUPERESTRUCTURA DE LA ALCANTARILLA DE CUADRO
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DISEÑO DE LA SUPERESTRUCTURA DE LA ALCANTARILLA DE CUADRO

1) Datos de Entrada:

≔Lpuente 6.00 m

≔f'c 280 ――
kgf

cm 2
≔γc 2.40 ――

tonf

m3
≔γasf 2.24 ――

tonf

m3

≔fy 4200 ――
kgf

cm 2
≔tasf 0.025 m

2) Pre-dimensionamiento:

≔S Lpuente

≔tmin =―――――
⋅1.2 (( +S 3 m))

30
0.36 m (Tabla 2.5.2.6.3-1)

≔tlosa 0.40 m

3) Diseño de franja interior (1,00 m de ancho)

3.1) Momentos de flexión por cargas

Carga Muerta (DC):

≔wlosa =⋅⋅tlosa 1.00 m γc 0.96 ――
tonf
m

≔MDC1 =―――――
⋅wlosa Lpuente

2

8
4.32 ⋅tonf m

Carga por superficie de rodadura (DW):

≔wasf =⋅⋅tasf 1.00 m γasf 0.06 ――
tonf
m

≔MDW1 =―――――
⋅wasf Lpuente

2

8
0.25 ⋅tonf m

Carga Viva (LL):

De la Tabla A2.1, APÉNDICE A2.2, para carga HL-93, y con la consideración de carga dinámica (33%) en 
estado límite de Resistencia I:

(a 0,30 m del centro de luz. Sin embargo, aún cuando no ocurre en el centro ≔MLL_IM ⋅40.89 tonf m
como en el caso de las cargas anteriores, utilizaremos de modo conservador este momento).

Siendo la luz del puente L = 6,00 m > 4,60 m, el ancho de faja E para carga viva es aplicable (Art. 4.6.2.1.2). 
El momento se distribuye en un ancho de faja para carga viva E.
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Carga Viva (LL):

De la Tabla A2.1, APÉNDICE A2.2, para carga HL-93, y con la consideración de carga dinámica (33%) en 
estado límite de Resistencia I:

(a 0,30 m del centro de luz. Sin embargo, aún cuando no ocurre en el centro ≔MLL_IM ⋅40.89 tonf m
como en el caso de las cargas anteriores, utilizaremos de modo conservador este momento).

Siendo la luz del puente L = 6,00 m > 4,60 m, el ancho de faja E para carga viva es aplicable (Art. 4.6.2.1.2). 
El momento se distribuye en un ancho de faja para carga viva E.

Caso de 2 ó más vías cargadas:

(Art. 4.6.2.3-2)≤＝E +2.10 ⋅0.12 ‾‾‾‾‾‾⋅LI WI ――
W
NL

≔LI Lpuente

≔WI 8.40 m

=Número de vías; en general la parte entera de la relación w/3,60; siendo "W" el ancho libre de la calzada NL

(Art. 3.6.1.1.1)

≔NL =―――
7.30 m
3.60 m

2.03

≔E1 =+2.10 m ⋅0.12 ‾‾‾‾‾‾⋅LI WI 2.95 m

=if
⎛
⎜
⎝

,,≤E1 ――
WI

2
“Cumple” “No Cumple”

⎞
⎟
⎠

“Cumple”

Caso de una vía cargada: (incluye el factor de presencia múltiple, C4.6.2.3.):

≔E2 =+0.25 m ⋅0.45 ‾‾‾‾‾‾⋅LI WI 3.44 m

El ancho de faja crítico es ≔E =min ⎛⎝ ,E1 E2⎞⎠ 2.95 m

≔MLL_IM1 =⋅―――――
⋅59.19 tonf m

E
m 20.05 ⋅tonf m
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3.2) Resumen de momentos flectores y criterios LRFD aplicables (Tabla 3.4.1-1)

Momentos Positivos por Cargas (Franja Interior)

Donde ≔n 1.00

Resistencia I:

≔U1 =n ⎛⎝ ++⋅1.25 MDC1 ⋅1.50 MDW1 ⋅1.75 MLL_IM1⎞⎠ 40.87 ⋅tonf m

Servicio I:

≔U2 =n ⎛⎝ ++⋅1.00 MDC1 ⋅1.00 MDW1 ⋅1.00 MLL_IM1⎞⎠ 24.62 ⋅tonf m

Fatiga I:

≔U3 =n ⎛⎝ ⋅1.50 MLL_IM1⎞⎠ 30.08 ⋅tonf m

3.3) Cálculo de Acero de la Losa Superior

Se propone utilizar varillas de 1"@17 cm y recubrimiento de 2,50 cm (Tabla 5.10.1-1)

≔ϕ1 2.54 cm ≔As1 5.0645 cm 2 ≔As =⋅As1 ―――
1.00 m

0.170 m
29.79 cm 2 ≔b 1.00 m

≔r 2.50 cm ≔z =+r ―
ϕ1

2
3.77 cm ≔d =-tlosa z 36.23 cm

≔a =――――
⋅As fy

⋅⋅0.85 f'c b
5.26 cm ≔β1 0.85 ≔c =―

a
β1

6.19 cm

≔ϕ =+0.65 0.15
⎛
⎜
⎝

-―
d
c

1
⎞
⎟
⎠

1.38 =if (( ,,≤ϕ 0.90 “ϕ” “0.90”)) “0.90”

≔ϕf 0.90 (Art. 5.5.4.2-2, Fig. C5.5.4.2-1) ≔ϕfMn =⋅⋅⋅ϕf As fy
⎛
⎜
⎝

-d ―
a
2

⎞
⎟
⎠

41.71 ⋅tonf m

=if ⎛⎝ ,,≥ϕfMn U1 “Cumple” “No Cumple”⎞⎠ “Cumple”
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Cálculo del As mínimo (Art. 5.6.3.3)

La cantidad de acero proporcionado debe ser capaz de resistir el menor valor de y :Mcr 1.33 Mu

a) ≔fr =⋅2.01
‾‾‾‾‾‾‾

⋅f'c ――
kgf

cm 2
33.63 ――

kgf

cm 2
≔Mu U1

≔S =―――
⋅b tlosa

2

6
26666.67 cm 3

≔Mcr =⋅1.1 fr S 10.88 ⋅tonf m

b) =⋅1.33 Mu 54.35 ⋅tonf m

El valor menor es de y la cantidad de acero calculada es de =Mcr 10.88 ⋅tonf m =As1 5.06 cm 2

=if ⎛⎝ ,,≥Mu Mcr “Cumple” “No Cumple”⎞⎠ “Cumple”

Cálculo de As de distribución (Art. 9.7.3.2)

≔x =%――――
55

‾‾‾‾‾‾
―――
Lpuente

m

0.22 ≔As2 =⋅x As 6.69 cm 2 ≔ϕ2 =⋅1.98 cm 2 ―――
1.00 m
0.33 m

6 cm 2

As de temperatura (Art. 5.10.6-1)

≔Astemp ―――――
⋅⋅0.18 WI tlosa

2 ――――
⎛⎝ +WI tlosa⎞⎠

cm

además: < < (5.10.6.2)2.33 ――
cm2

m
Astemp 12.70 cm2

Se propone utilizar ;≔ϕ3 1.27 cm ≔As3 1.27 cm 2 ≔S =―――
As3

Astemp

m 0.37 m

Separación máxima del acero de temperatura (Art. 5.10.6)

≔smax1 =⋅3 tlosa 1.2 m

≔smax2 45 cm ≔smax =min ⎛⎝ ,smax1 smax2⎞⎠ 0.45 m
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3.4) Revisión de fisuración por distribución de armadura (Art. 5.6.7)

Para el acero principal positivo (dirección paralela al trafico):

Momento actuante

Usando la sección agrietada y una franja de 0,175 m de ancho, para el diseño por estado límite de Servicio I:

≔Ms U2 ≔b1 0.175 m

Para un ancho tributario de 0,175 m:

=⋅Ms ―
b1
m

4.31 ⋅tonf m

Módulos de Elasticidad del concreto y acero:

(Art. 5.4.3.2)≔Es 29000 ksi

(C5.4.2.4-3)≔Ec =⋅15300 ‾‾‾280 ――
kgf

cm 2
256017.97 ――

kgf

cm 2

Relación Modular

≔n =―
Es

Ec

7.96 ≔dc =+r ―
ϕ1

2
3.77 cm

Área de acero transformada:

≔Ast =⋅n As1 40.33 cm 2

≔y 10.82 cm

Esfuerzo del acero bajo cargas de servicios

El brazo entre de las cargas es:jd

≔jd =-d ―
y
3

32.62 cm

Luego, el esfuerzo del acero es: si =⋅0.60 fy 2520 ――
kgf

cm 2
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≔fss =――――
⋅Ms b1

⋅⋅jd As1 m
2366.01 ――

kgf

cm 2

=if ⎛⎝ ,,<fss ⋅0.60 fy “Cumple” “No Cumple”⎞⎠ “Cumple”

Separación máxima de la armadura, donde:

Siendo acero de fondo, con (condición de exposición Clase I):≔γe 1.00

(Art. 5.6.7-2)≔βs =+1 ―――――
dc

0.70 ⎛⎝ -tlosa dc⎞⎠
1.15

(Art. 5.6.7-1)≔Smáx =-

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――――――

⋅⋅125000 ――
kgf

cm 2
γe

⋅βs fss

⎞
⎟
⎟
⎟⎠
cm 2 dc 38.45 cm

=if ⎛⎝ ,,>Smáx b1 “Cumple” “No Cumple”⎞⎠ “Cumple”

4) Diseño de franja de borde

4.1) Ancho de franja para bordes longitudinales de losa

Según el art. 4.6.2.1.4b, el ancho efectivo en bordes longitudinales se toma como la sumatoria de la Eborde

distancia entre el borde del tablero y la cara interna de la barrera, más un cuarto del ancho de faja , ya E

especificado. no deberá ser mayor que , ni 1,80 m.Eborde ―
E
2

, =―
E
2

1.48 m 1.80 m

=E 2.95 m ≔Eborde =++0.40 m 0.30 m ―
E
4

1.44 m

4.2) Momentos de flexión por cargas (franja de 1,00 m de ancho):

Carga muerta (DC):

≔wlosa =⋅⋅tlosa b γc 0.96 ――
tonf
m
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El peso de la barrera, se asume distribuido en :Eborde

≔wbar =⋅0.60 tonf ―――
1

1.47 m
0.41 ――

tonf
m

≔wDC =+wlosa wbar 1.37 ――
tonf
m

≔MDC2 =―――――
⋅wDC Lpuente

2

8
6.16 ⋅tonf m

Carga por superficie de rodadura (DW):

≔wasf =―――――――――

⋅112 ――
kgf
m

⎛⎝ -Eborde 0.40 m⎞⎠

Eborde

80.85 ――
kgf
m

≔MDW2 =―――――
⋅wasf Lpuente

2

8
0.4 ⋅tonf m

Carga Viva (LL):

Para una línea de ruedas de tándem (crítico) y una porción tributaria de la carga de vía de 3,00 m de ancho, de 
la Tabla A2.1, Apéndice A2.2 con la consideración de carga dinámica (33%) en estado límite de Resistencia I:

≔MLL_IM2 ―――――――――――――――――――――

⋅
⎛
⎜
⎝

+⋅⋅⋅0.50 27.56 tonf m 1.33 ⋅⋅4.24 tonf m
⎛
⎜
⎝
――――――

+0.30 m 0.77 m
3.00 m

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠
m

Eborde

=MLL_IM2 13.8 ⋅tonf m

4.3) Resumen de momentos flectores y criterios LRFD aplicables (Tabla 3.4.1-1)

Momentos Positivos por Cargas (Franja de Borde)

Donde ≔n 1.00

Resistencia I:

≔U1 =n ⎛⎝ ++⋅1.25 MDC2 ⋅1.50 MDW2 ⋅1.75 MLL_IM2⎞⎠ 32.44 ⋅tonf m

Servicio I:

≔U2 =n ⎛⎝ ++⋅1.00 MDC2 ⋅1.00 MDW2 ⋅1.00 MLL_IM2⎞⎠ 20.35 ⋅tonf m

Fatiga I:

≔U3 =n ⎛⎝ ⋅1.50 MLL_IM2⎞⎠ 20.7 ⋅tonf m

4.4) Cálculo de Acero

Se propone utilizar varillas de 1"@20 cm y recubrimiento de 2,50 cm (Tabla 5.10.1-1)
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Servicio I:

≔U2 =n ⎛⎝ ++⋅1.00 MDC2 ⋅1.00 MDW2 ⋅1.00 MLL_IM2⎞⎠ 20.35 ⋅tonf m

Fatiga I:

≔U3 =n ⎛⎝ ⋅1.50 MLL_IM2⎞⎠ 20.7 ⋅tonf m

4.4) Cálculo de Acero

Se propone utilizar varillas de 1"@20 cm y recubrimiento de 2,50 cm (Tabla 5.10.1-1)

≔ϕ1 2.54 cm ≔As1 5.0645 cm 2 ≔As =⋅As1 ―――
1.00 m
0.20 m

25.32 cm 2 ≔b 1.00 m

≔r 2.50 cm ≔z =+r ―
ϕ1

2
3.77 cm ≔d =-tlosa z 36.23 cm

≔a =――――
⋅As fy

⋅⋅0.85 f'c b
4.47 cm ≔β1 0.85 ≔c =―

a
β1

5.26 cm

≔ϕ =+0.65 0.15
⎛
⎜
⎝

-―
d
c

1
⎞
⎟
⎠

1.53 =if (( ,,≤ϕ 0.90 “ϕ” “0.90”)) “0.90”

≔ϕf 0.90 (Art. 5.5.4.2-2, Fig. C5.5.4.2-1) ≔ϕfMn =⋅⋅⋅ϕf As fy
⎛
⎜
⎝

-d ―
a
2

⎞
⎟
⎠

35.87 ⋅tonf m

=if ⎛⎝ ,,≥ϕfMn U1 “Cumple” “No Cumple”⎞⎠ “Cumple”

Cálculo de As mínimo (Art. 5.6.3.3)

La cantidad de acero proporcionado debe ser capaz de resistir el menor valor de y :Mcr 1.33 Mu

a) ≔fr =⋅2.01
‾‾‾‾‾‾‾

⋅f'c ――
kgf

cm 2
33.63 ――

kgf

cm 2
≔Mu U1

≔S =―――
⋅b tlosa

2

6
26666.67 cm 3

≔Mcr =⋅1.1 fr S 10.88 ⋅tonf m

b) =⋅1.33 Mu 43.15 ⋅tonf m

El valor menor es de y la cantidad de acero calculada es de =Mcr 10.88 ⋅tonf m =As1 5.06 cm 2

=if ⎛⎝ ,,≥Mu Mcr “Cumple” “No Cumple”⎞⎠ “Cumple”

Cálculo de As de distribución (Art. 9.7.3.2)

≔x =%――――
55

‾‾‾‾‾‾
―――
Lpuente

m

0.22 ≔As2 =⋅x As 5.69 cm 2 ≔ϕ2 =⋅1.98 cm 2 ―――
1.00 m
0.30 m

6.6 cm 2

Nota: Para facilidad en el colocado de refuerzo se uniformizará este resultado con el obtenido para la franja 
interior de (1#5@330 mm), adoptándose una distribución del refuerzo de (1#5@300 mm).

4.5) Revisión de fisuración por distribución de armadura (Art. 5.6.7)

Para el acero principal positivo (dirección paralela al trafico):

Momento actuante

Usando la sección agrietada y una franja de 0,15 m de ancho, para el diseño por estado límite de Servicio I:

≔Ms U2 ≔b1 0.20 m

Para un ancho tributario de 0,175 m:

=⋅Ms ―
b1
m

4.07 ⋅tonf m

Módulos de Elasticidad del concreto y acero:

(Art. 5.4.3.2)≔Es 29000 ksi

(C5.4.2.4-3)≔Ec =⋅15300 ‾‾‾280 ――
kgf

cm 2
256017.97 ――

kgf

cm 2
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b) =⋅1.33 Mu 43.15 ⋅tonf m

El valor menor es de y la cantidad de acero calculada es de =Mcr 10.88 ⋅tonf m =As1 5.06 cm 2

=if ⎛⎝ ,,≥Mu Mcr “Cumple” “No Cumple”⎞⎠ “Cumple”

Cálculo de As de distribución (Art. 9.7.3.2)

≔x =%――――
55

‾‾‾‾‾‾
―――
Lpuente

m

0.22 ≔As2 =⋅x As 5.69 cm 2 ≔ϕ2 =⋅1.98 cm 2 ―――
1.00 m
0.30 m

6.6 cm 2

Nota: Para facilidad en el colocado de refuerzo se uniformizará este resultado con el obtenido para la franja 
interior de (1#5@330 mm), adoptándose una distribución del refuerzo de (1#5@300 mm).

4.5) Revisión de fisuración por distribución de armadura (Art. 5.6.7)

Para el acero principal positivo (dirección paralela al trafico):

Momento actuante

Usando la sección agrietada y una franja de 0,15 m de ancho, para el diseño por estado límite de Servicio I:

≔Ms U2 ≔b1 0.20 m

Para un ancho tributario de 0,175 m:

=⋅Ms ―
b1
m

4.07 ⋅tonf m

Módulos de Elasticidad del concreto y acero:

(Art. 5.4.3.2)≔Es 29000 ksi

(C5.4.2.4-3)≔Ec =⋅15300 ‾‾‾280 ――
kgf

cm 2
256017.97 ――

kgf

cm 2

Relación Modular

≔n =―
Es

Ec

7.96 ≔dc =+r ―
ϕ1

2
3.77 cm

Área de acero transformada:

≔Ast =⋅n As1 40.33 cm 2
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Relación Modular

≔n =―
Es

Ec

7.96 ≔dc =+r ―
ϕ1

2
3.77 cm

Área de acero transformada:

≔Ast =⋅n As1 40.33 cm 2

≔y1 10.24 cm

Esfuerzo del acero bajo cargas de servicios

El brazo entre de las cargas es:jd

≔jd =-d ―
y1
3

32.82 cm

Luego, el esfuerzo del acero es: si =⋅0.60 fy 2520 ――
kgf

cm 2

≔fss =――――
⋅Ms b1

⋅⋅jd As1 m
2222.08 ――

kgf

cm 2

=if ⎛⎝ ,,<fss ⋅0.60 fy “Cumple” “No Cumple”⎞⎠ “Cumple”

Separación máxima de la armadura, donde:

Siendo acero de fondo, con (condición de exposición Clase I):≔γe 1.00

(Art. 5.6.7-2)≔βs =+1 ―――――
dc

0.70 ⎛⎝ -tlosa dc⎞⎠
1.15

(Art. 5.6.7-1)≔Smáx =-

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――――――

⋅⋅125000 ――
kgf

cm 2
γe

⋅βs fss

⎞
⎟
⎟
⎟⎠
cm 2 dc 41.43 cm

=if ⎛⎝ ,,>Smáx b1 “Cumple” “No Cumple”⎞⎠ “Cumple”

5) Fatiga

5.1) Carga de Fatiga

Se calcula con un camión de diseño ocupando una solo vía, con una separación constante de 9,14 m entre 
los ejes posteriores de 14,52 ton (Art. 3.6.1.4). No se aplica el factor de presencia múltiple (Art. 3.6.1.1.2) y 
se considera el factor de impacto IM=0,15 (Tabla 3.6.2.1-1).

ó usar Tabla A2.1., Apéndice A2.2≔MLL_IM3 =1.15 ――――――
⋅14.52 tonf Lpuente

4
25.05 ⋅tonf m

Donde , ≔n 1.00 ≔E 3.69 m

≔Mfat =――――――
⋅n ⎛⎝ ⋅1.75 MLL_IM3⎞⎠

E
11.88 ―――

⋅tonf m
m

5.2) Sección fisurada

Se utiliza la sección fisurada si la suma de esfuerzos debido a cargas permanentes no mayoradas más la 

combinación de carga de Fatiga I, da por resultado una tensión de tracción mayor que (Art. ⋅0.80 ‾‾‾f'c
5.5.3):

≔ftrac =⋅0.80
‾‾‾‾‾‾‾

⋅f'c ――
kgf

cm 2
13.39 ――

kgf

cm 2

Esfuerzo debido a cargas permanentes no mayoradas más la combinación de carga Fatiga I en una franja 
interior:

≔M'fat =++MDC1 MDW1 ⋅Mfat m 16.45 ⋅tonf m

, se usará la sección agrietada≔ffat =――
M'fat
S

55.96 ――
kgf

cm 2

5.3) Verificación de esfuerzos (franja interior)

Esfuerzo en el refuerzo debido a la carga viva

Con un acero refuerzo de 1"@0,15 m 

Donde: , , ≔As 28.94 ――
cm 2

m
≔y 10.84 cm ≔jd =-d ―

y
3

32.62 cm
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5) Fatiga

5.1) Carga de Fatiga

Se calcula con un camión de diseño ocupando una solo vía, con una separación constante de 9,14 m entre 
los ejes posteriores de 14,52 ton (Art. 3.6.1.4). No se aplica el factor de presencia múltiple (Art. 3.6.1.1.2) y 
se considera el factor de impacto IM=0,15 (Tabla 3.6.2.1-1).

ó usar Tabla A2.1., Apéndice A2.2≔MLL_IM3 =1.15 ――――――
⋅14.52 tonf Lpuente

4
25.05 ⋅tonf m

Donde , ≔n 1.00 ≔E 3.69 m

≔Mfat =――――――
⋅n ⎛⎝ ⋅1.75 MLL_IM3⎞⎠

E
11.88 ―――

⋅tonf m
m

5.2) Sección fisurada

Se utiliza la sección fisurada si la suma de esfuerzos debido a cargas permanentes no mayoradas más la 

combinación de carga de Fatiga I, da por resultado una tensión de tracción mayor que (Art. ⋅0.80 ‾‾‾f'c
5.5.3):

≔ftrac =⋅0.80
‾‾‾‾‾‾‾

⋅f'c ――
kgf

cm 2
13.39 ――

kgf

cm 2

Esfuerzo debido a cargas permanentes no mayoradas más la combinación de carga Fatiga I en una franja 
interior:

≔M'fat =++MDC1 MDW1 ⋅Mfat m 16.45 ⋅tonf m

, se usará la sección agrietada≔ffat =――
M'fat
S

55.96 ――
kgf

cm 2

5.3) Verificación de esfuerzos (franja interior)

Esfuerzo en el refuerzo debido a la carga viva

Con un acero refuerzo de 1"@0,15 m 

Donde: , , ≔As 28.94 ――
cm 2

m
≔y 10.84 cm ≔jd =-d ―

y
3

32.62 cm
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≔fLL =――
Mfat

⋅As jd
1141.63 ――

kgf

cm 2

Esfuerzo en el refuerzo debido a la carga permanente:

≔fDL =―――――
+MDC1 MDW1

⋅⋅As m jd
439.4 ――

kgf

cm 2

Rango máximo de esfuerzo

El esfuerzo mínimo es el esfuerzo por carga viva mínimo combinado con el esfuerzo por cargas permanentes:

≔fmin =+⋅0 ――
kgf

cm 2
fDL 439.4 ――

kgf

cm 2

≔fmax =+fLL fDL 1581.03 ――
kgf

cm 2

El rango máximo de esfuerzo es: ≔f =-fmax fmin 1141.63 ――
kgf

cm 2

El rango límite es: ≔flim =-1828 ――
kgf

cm 2
⋅0.367 f 1409.02 ――

kgf

cm 2

6) Pared Lateral de la Alcantarilla de Cuadro

6.1) Momentos actuantes en la Pared Lateral

≔MDC ⋅2.88 tonf m ≔MDW ⋅0.18 tonf m ≔MLS ⋅0.83 tonf m

≔MEH ⋅0.56 tonf m ≔MWA ⋅0.84 tonf m ≔MLL_IM ⋅19.24 tonf m

6.2) Resumen de momentos flectores y criterios LRFD aplicables (Tabla 3.4.1-1)

Momentos Positivos por Cargas

Donde ≔n 1.00

Resistencia I:

≔U1 =n ⎛⎝ ++++⋅1.25 MDC ⋅1.50 MDW ⋅1.35 MEH ⋅1.75 MLL_IM ⋅1.75 MLS⎞⎠ 39.75 ⋅tonf m

Servicio I:

≔U2 =n ⎛⎝ ++++⋅1.00 MDC ⋅1.00 MDW ⋅1.00 MEH ⋅1.00 MLS ⋅1.00 MLL_IM⎞⎠ 23.69 ⋅tonf m

6.3) Cálculo de Acero

Se propone utilizar varillas de 1"@15 cm y recubrimiento de 5,00 cm (Tabla 5.10.1-1)

Página 13 de 27



PROYECTO: CONTRATACIÓN DIRECTA 
2020CD-000329-0002400001

GT-MCS-001-BRDG-RIVR-QUEB COYOTE

6) Pared Lateral de la Alcantarilla de Cuadro

6.1) Momentos actuantes en la Pared Lateral

≔MDC ⋅2.88 tonf m ≔MDW ⋅0.18 tonf m ≔MLS ⋅0.83 tonf m

≔MEH ⋅0.56 tonf m ≔MWA ⋅0.84 tonf m ≔MLL_IM ⋅19.24 tonf m

6.2) Resumen de momentos flectores y criterios LRFD aplicables (Tabla 3.4.1-1)

Momentos Positivos por Cargas

Donde ≔n 1.00

Resistencia I:

≔U1 =n ⎛⎝ ++++⋅1.25 MDC ⋅1.50 MDW ⋅1.35 MEH ⋅1.75 MLL_IM ⋅1.75 MLS⎞⎠ 39.75 ⋅tonf m

Servicio I:

≔U2 =n ⎛⎝ ++++⋅1.00 MDC ⋅1.00 MDW ⋅1.00 MEH ⋅1.00 MLS ⋅1.00 MLL_IM⎞⎠ 23.69 ⋅tonf m

6.3) Cálculo de Acero

Se propone utilizar varillas de 1"@15 cm y recubrimiento de 5,00 cm (Tabla 5.10.1-1)

≔ϕ1 2.54 cm ≔As1 5.064 cm 2 ≔As =⋅As1 ―――
1.00 m
0.16 m

31.65 cm 2 ≔b 1.00 m

≔r 5.00 cm ≔z =+r ―
ϕ1

2
6.27 cm ≔d =-tlosa z 33.73 cm

≔a =――――
⋅As fy

⋅⋅0.85 f'c b
5.59 cm ≔β1 0.85 ≔c =―

a
β1

6.57 cm

≔ϕ =+0.65 0.15
⎛
⎜
⎝

-―
d
c

1
⎞
⎟
⎠

1.27 =if (( ,,≤ϕ 0.90 “ϕ” “0.90”)) “0.90”

≔ϕf 0.90 (Art. 5.5.4.2-2, Fig. C5.5.4.2-1) ≔ϕfMn =⋅⋅⋅ϕf As fy
⎛
⎜
⎝

-d ―
a
2

⎞
⎟
⎠

40.8 ⋅tonf m

=if ⎛⎝ ,,≥ϕfMn U1 “Cumple” “No Cumple”⎞⎠ “Cumple”

Cálculo de As mínimo (Art. 5.6.3.3)

La cantidad de acero proporcionado debe ser capaz de resistir el menor valor de y :Mcr 1.33 Mu

a) ≔fr =⋅2.01
‾‾‾‾‾‾‾

⋅f'c ――
kgf

cm 2
33.63 ――

kgf

cm 2
≔Mu U1

≔S =―――
⋅b tlosa

2

6
26666.67 cm 3

≔Mcr =⋅1.1 fr S 10.88 ⋅tonf m

b) =⋅1.33 Mu 52.87 ⋅tonf m

El valor menor es de y la cantidad de acero calculada es de =Mcr 10.88 ⋅tonf m =As1 5.06 cm 2

=if ⎛⎝ ,,≥Mu Mcr “Cumple” “No Cumple”⎞⎠ “Cumple”

As de distribución (Art. 9.7.3.2)

≔x =%――――
55

‾‾‾‾‾‾
―――
Lpuente

m

0.22 ≔As2 =⋅x As 7.11 cm 2 ≔ϕ2 =⋅1.98 cm 2 ―――
1.00 m
0.33 m

6 cm 2

As de temperatura (Art. 5.10.6-1)

≔Astemp ―――――
⋅⋅0.18 WI tlosa

2 ――――
⎛⎝ +WI tlosa⎞⎠

cm

además: < < (5.10.6.2)2.33 ――
cm2

m
Astemp 12.70 cm2

Se propone utilizar ;≔ϕ3 1.27 cm ≔As3 1.27 cm 2 ≔S =―――
As3

Astemp

m 0.37 m

Separación máxima del acero de temperatura (Art. 5.10.6)

≔smax1 =⋅3 tlosa 1.2 m

≔smax2 45 cm ≔smax =min ⎛⎝ ,smax1 smax2⎞⎠ 0.45 m
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Cálculo de As mínimo (Art. 5.6.3.3)

La cantidad de acero proporcionado debe ser capaz de resistir el menor valor de y :Mcr 1.33 Mu

a) ≔fr =⋅2.01
‾‾‾‾‾‾‾

⋅f'c ――
kgf

cm 2
33.63 ――

kgf

cm 2
≔Mu U1

≔S =―――
⋅b tlosa

2

6
26666.67 cm 3

≔Mcr =⋅1.1 fr S 10.88 ⋅tonf m

b) =⋅1.33 Mu 52.87 ⋅tonf m

El valor menor es de y la cantidad de acero calculada es de =Mcr 10.88 ⋅tonf m =As1 5.06 cm 2

=if ⎛⎝ ,,≥Mu Mcr “Cumple” “No Cumple”⎞⎠ “Cumple”

As de distribución (Art. 9.7.3.2)

≔x =%――――
55

‾‾‾‾‾‾
―――
Lpuente

m

0.22 ≔As2 =⋅x As 7.11 cm 2 ≔ϕ2 =⋅1.98 cm 2 ―――
1.00 m
0.33 m

6 cm 2

As de temperatura (Art. 5.10.6-1)

≔Astemp ―――――
⋅⋅0.18 WI tlosa

2 ――――
⎛⎝ +WI tlosa⎞⎠

cm

además: < < (5.10.6.2)2.33 ――
cm2

m
Astemp 12.70 cm2

Se propone utilizar ;≔ϕ3 1.27 cm ≔As3 1.27 cm 2 ≔S =―――
As3

Astemp

m 0.37 m

Separación máxima del acero de temperatura (Art. 5.10.6)

≔smax1 =⋅3 tlosa 1.2 m

≔smax2 45 cm ≔smax =min ⎛⎝ ,smax1 smax2⎞⎠ 0.45 m

6.4) Revisión de fisuración por distribución de armadura (Art. 5.6.7)

Para el acero principal positivo:

Momento actuante

Usando la sección agrietada y una franja de 0,16 m de ancho, para el diseño por estado límite de Servicio I:

≔Ms =U2 23.69 ⋅tonf m ≔b1 0.16 m =As1 5.06 cm 2

Para un ancho tributario de 0,15 m:

=⋅Ms ―
b1
m

3.79 ⋅tonf m

Módulos de Elasticidad del concreto y acero:

(Art. 5.4.3.2)≔Es 29000 ksi

(C5.4.2.4-3)≔Ec =⋅15300 ‾‾‾280 ――
kgf

cm 2
256017.97 ――

kgf

cm 2

Relación Modular

≔n =―
Es

Ec

7.96 ≔dc =+r ―
ϕ1

2
6.27 cm

Área de acero transformada:

≔Ast =⋅n As1 40.33 cm 2
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6.4) Revisión de fisuración por distribución de armadura (Art. 5.6.7)

Para el acero principal positivo:

Momento actuante

Usando la sección agrietada y una franja de 0,16 m de ancho, para el diseño por estado límite de Servicio I:

≔Ms =U2 23.69 ⋅tonf m ≔b1 0.16 m =As1 5.06 cm 2

Para un ancho tributario de 0,15 m:

=⋅Ms ―
b1
m

3.79 ⋅tonf m

Módulos de Elasticidad del concreto y acero:

(Art. 5.4.3.2)≔Es 29000 ksi

(C5.4.2.4-3)≔Ec =⋅15300 ‾‾‾280 ――
kgf

cm 2
256017.97 ――

kgf

cm 2

Relación Modular

≔n =―
Es

Ec

7.96 ≔dc =+r ―
ϕ1

2
6.27 cm

Área de acero transformada:

≔Ast =⋅n As1 40.33 cm 2

≔y 10.76 cm

Esfuerzo del acero bajo cargas de servicios

El brazo entre de las cargas es:jd

≔jd =-d ―
y
3

30.14 cm

Luego, el esfuerzo del acero es: si =⋅0.60 fy 2520 ――
kgf

cm 2
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≔fss =――――
⋅Ms b1

⋅⋅jd As1 m
2252.66 ――

kgf

cm 2

=if ⎛⎝ ,,<fss ⋅0.60 fy “Cumple” “No Cumple”⎞⎠ “Cumple”

Separación máxima de la armadura, donde:

Siendo acero de fondo, con (condición de exposición Clase I):≔γe 1.00

(Art. 5.6.7-2)≔βs =+1 ―――――
dc

0.70 ⎛⎝ -tlosa dc⎞⎠
1.27

(Art. 5.6.7-1)≔Smáx =-

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――――――

⋅⋅125000 ――
kgf

cm 2
γe

⋅βs fss

⎞
⎟
⎟
⎟⎠
cm 2 dc 31.31 cm

=if ⎛⎝ ,,>Smáx b1 “Cumple” “No Cumple”⎞⎠ “Cumple”

7) Pared Losa Inferior de la Alcantarilla de Cuadro

7.1) Momentos actuantes en la Losa Inferior

≔MDC ⋅1.81 tonf m ≔MDW ⋅0.02 tonf m ≔MLS ⋅0.22 tonf m

≔MEH ⋅0.16 tonf m ≔MWA ⋅0.24 tonf m ≔MLL_IM ⋅2.83 tonf m

7.2) Resumen de momentos flectores y criterios LRFD aplicables (Tabla 3.4.1-1)

Momentos Positivos por Cargas

Donde ≔n 1.00

Resistencia I:

≔U1 =n ⎛⎝ ++++⋅1.25 MDC ⋅1.50 MDW ⋅1.35 MEH ⋅1.75 MLL_IM ⋅1.75 MLS⎞⎠ 7.85 ⋅tonf m

Servicio I:

≔U2 =n ⎛⎝ ++++⋅1.00 MDC ⋅1.00 MDW ⋅1.00 MEH ⋅1.00 MLS ⋅1.00 MLL_IM⎞⎠ 5.04 ⋅tonf m

7.3) Cálculo de Acero

Se propone utilizar varillas de 6/8"@17,5 cm y recubrimiento de 5,00 cm (Tabla 5.10.1-1)
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7) Pared Losa Inferior de la Alcantarilla de Cuadro

7.1) Momentos actuantes en la Losa Inferior

≔MDC ⋅1.81 tonf m ≔MDW ⋅0.02 tonf m ≔MLS ⋅0.22 tonf m

≔MEH ⋅0.16 tonf m ≔MWA ⋅0.24 tonf m ≔MLL_IM ⋅2.83 tonf m

7.2) Resumen de momentos flectores y criterios LRFD aplicables (Tabla 3.4.1-1)

Momentos Positivos por Cargas

Donde ≔n 1.00

Resistencia I:

≔U1 =n ⎛⎝ ++++⋅1.25 MDC ⋅1.50 MDW ⋅1.35 MEH ⋅1.75 MLL_IM ⋅1.75 MLS⎞⎠ 7.85 ⋅tonf m

Servicio I:

≔U2 =n ⎛⎝ ++++⋅1.00 MDC ⋅1.00 MDW ⋅1.00 MEH ⋅1.00 MLS ⋅1.00 MLL_IM⎞⎠ 5.04 ⋅tonf m

7.3) Cálculo de Acero

Se propone utilizar varillas de 6/8"@17,5 cm y recubrimiento de 5,00 cm (Tabla 5.10.1-1)

≔ϕ1 1.27 cm ≔As1 1.29 cm 2 ≔As =⋅As1 ―――
1.00 m
0.20 m

6.45 cm 2 ≔b 1.00 m

≔r 5.00 cm ≔z =+r ―
ϕ1

2
5.64 cm ≔d =-tlosa z 34.37 cm

≔a =――――
⋅As fy

⋅⋅0.85 f'c b
1.14 cm ≔β1 0.85 ≔c =―

a
β1

1.34 cm

≔ϕ =+0.65 0.15
⎛
⎜
⎝

-―
d
c

1
⎞
⎟
⎠

4.35 =if (( ,,≤ϕ 0.90 “ϕ” “0.90”)) “0.90”

≔ϕf 0.90 (Art. 5.5.4.2-2, Fig. C5.5.4.2-1) ≔ϕfMn =⋅⋅⋅ϕf As fy
⎛
⎜
⎝

-d ―
a
2

⎞
⎟
⎠

9.08 ⋅tonf m

=if ⎛⎝ ,,≥ϕfMn U1 “Cumple” “No Cumple”⎞⎠ “Cumple”

Cálculo del As mínimo (Art. 5.6.3.3)

La cantidad de acero proporcionado debe ser capaz de resistir el menor valor de y :Mcr 1.33 Mu

a) ≔fr =⋅2.01
‾‾‾‾‾‾‾

⋅f'c ――
kgf

cm 2
33.63 ――

kgf

cm 2
≔Mu U1

≔S =―――
⋅b tlosa

2

6
26666.67 cm 3

≔Mcr =⋅1.1 fr S 10.88 ⋅tonf m

b) =⋅1.33 Mu 10.44 ⋅tonf m

El valor menor es de y la cantidad de acero calculada es de =Mcr 10.88 ⋅tonf m =As1 1.29 cm 2

=if ⎛⎝ ,,≥Mu Mcr “Cumple” “No Cumple”⎞⎠ “No Cumple”

Cálculo de As de distribución (Art. 9.7.3.2)

≔x =%――――
55

‾‾‾‾‾‾
―――
Lpuente

m

0.22 ≔As2 =⋅x As 1.45 cm 2 ≔ϕ2 =⋅1.98 cm 2 ―――
1.00 m
0.33 m

6 cm 2

As de temperatura (Art. 5.10.6-1)

≔Astemp ―――――
⋅⋅0.18 WI tlosa

2 ――――
⎛⎝ +WI tlosa⎞⎠

cm

además: < < (5.10.6.2)2.33 ――
cm2

m
Astemp 12.70 cm2

Se propone utilizar ;≔ϕ3 1.27 cm ≔As3 1.27 cm 2 ≔S =―――
As3

Astemp

m 0.37 m

Separación máxima del acero de temperatura (Art. 5.10.6)

≔smax1 =⋅3 tlosa 1.2 m

≔smax2 45 cm ≔smax =min ⎛⎝ ,smax1 smax2⎞⎠ 0.45 m
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Cálculo del As mínimo (Art. 5.6.3.3)

La cantidad de acero proporcionado debe ser capaz de resistir el menor valor de y :Mcr 1.33 Mu

a) ≔fr =⋅2.01
‾‾‾‾‾‾‾

⋅f'c ――
kgf

cm 2
33.63 ――

kgf

cm 2
≔Mu U1

≔S =―――
⋅b tlosa

2

6
26666.67 cm 3

≔Mcr =⋅1.1 fr S 10.88 ⋅tonf m

b) =⋅1.33 Mu 10.44 ⋅tonf m

El valor menor es de y la cantidad de acero calculada es de =Mcr 10.88 ⋅tonf m =As1 1.29 cm 2

=if ⎛⎝ ,,≥Mu Mcr “Cumple” “No Cumple”⎞⎠ “No Cumple”

Cálculo de As de distribución (Art. 9.7.3.2)

≔x =%――――
55

‾‾‾‾‾‾
―――
Lpuente

m

0.22 ≔As2 =⋅x As 1.45 cm 2 ≔ϕ2 =⋅1.98 cm 2 ―――
1.00 m
0.33 m

6 cm 2

As de temperatura (Art. 5.10.6-1)

≔Astemp ―――――
⋅⋅0.18 WI tlosa

2 ――――
⎛⎝ +WI tlosa⎞⎠

cm

además: < < (5.10.6.2)2.33 ――
cm2

m
Astemp 12.70 cm2

Se propone utilizar ;≔ϕ3 1.27 cm ≔As3 1.27 cm 2 ≔S =―――
As3

Astemp

m 0.37 m

Separación máxima del acero de temperatura (Art. 5.10.6)

≔smax1 =⋅3 tlosa 1.2 m

≔smax2 45 cm ≔smax =min ⎛⎝ ,smax1 smax2⎞⎠ 0.45 m

7.4) Revisión de fisuración por distribución de armadura (Art. 5.6.7)

Para el acero principal positivo:

Momento actuante

Usando la sección agrietada y una franja de 0,200 m de ancho, para el diseño por estado límite de Servicio I:

≔Ms =U2 5.04 ⋅tonf m ≔b1 0.200 m =As1 1.29 cm 2

Para un ancho tributario de 0,175 m:

=⋅Ms ―
b1
m

1.01 ⋅tonf m

Módulos de Elasticidad del concreto y acero:

(Art. 5.4.3.2)≔Es 29000 ksi

(C5.4.2.4-3)≔Ec =⋅15300 ‾‾‾280 ――
kgf

cm 2
256017.97 ――

kgf

cm 2

Relación Modular

≔n =―
Es

Ec

7.96 ≔dc =+r ―
ϕ1

2
5.64 cm

Área de acero transformada:

≔Ast =⋅n As1 10.27 cm 2
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7.4) Revisión de fisuración por distribución de armadura (Art. 5.6.7)

Para el acero principal positivo:

Momento actuante

Usando la sección agrietada y una franja de 0,200 m de ancho, para el diseño por estado límite de Servicio I:

≔Ms =U2 5.04 ⋅tonf m ≔b1 0.200 m =As1 1.29 cm 2

Para un ancho tributario de 0,175 m:

=⋅Ms ―
b1
m

1.01 ⋅tonf m

Módulos de Elasticidad del concreto y acero:

(Art. 5.4.3.2)≔Es 29000 ksi

(C5.4.2.4-3)≔Ec =⋅15300 ‾‾‾280 ――
kgf

cm 2
256017.97 ――

kgf

cm 2

Relación Modular

≔n =―
Es

Ec

7.96 ≔dc =+r ―
ϕ1

2
5.64 cm

Área de acero transformada:

≔Ast =⋅n As1 10.27 cm 2

≔y 5.45 cm

Esfuerzo del acero bajo cargas de servicios

El brazo entre de las cargas es:jd

≔jd =-d ―
y
3

32.55 cm

Luego, el esfuerzo del acero es: si =⋅0.60 fy 2520 ――
kgf

cm 2
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≔fss =――――
⋅Ms b1

⋅⋅jd As1 m
2177.9 ――

kgf

cm 2

=if ⎛⎝ ,,<fss ⋅0.60 fy “Cumple” “No Cumple”⎞⎠ “Cumple”

Separación máxima de la armadura, donde:

Siendo acero de fondo, con (condición de exposición Clase I):≔γe 1.00

(Art. 5.6.7-2)≔βs =+1 ―――――
dc

0.70 ⎛⎝ -tlosa dc⎞⎠
1.23

(Art. 5.6.7-1)≔Smáx =-

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――――――

⋅⋅125000 ――
kgf

cm 2
γe

⋅βs fss

⎞
⎟
⎟
⎟⎠
cm 2 dc 35.23 cm

=if ⎛⎝ ,,>Smáx b1 “Cumple” “No Cumple”⎞⎠ “Cumple”

8) Diseño de barrera de concreto

Se propone en este caso un modelo de barrera de concreto con perfil basado en la barrera de New Jersey. 
Cabe destacar que un sistema de barreras y su conexión a la cubierta sólo se autoriza después de demostrar 
que es satisfactorio a través de pruebas de choque en barreras a escala natural para el nivel de prueba 
deseado Art. 13.7.3.1. Si se realizan modificaciones menores a modelos ya probados, que no afectan su 
resistencia, pueden utilizarse sin las pruebas de impacto requeridas.

, ≔f'c 280 ――
kgf

cm 2
≔fy 4200 ――

kgf

cm 2
≔r 0.05 m

Refuerzo ≔ϕ1 1.27 cm ≔ϕ2 0.95 cm ≔as1 1.27 cm 2 ≔as2 0.71 cm 2

≔z =++r ϕ1 ―
ϕ2

2
6.75 cm

8.1) Resistencia en flexión alrededor de un eje paralelo al eje vertical del puente (mc):

Sección A1:

≔d1 10.25 cm ≔d2 14.25 cm ≔d3 20.75 cm ≔d4 39.00 cm

≔d =――――
++d1 d2 d3

3
15.08 cm ≔b 0.50 m

≔as =⋅(( +2 0.50)) as2 1.78 cm 2 ≔a1 =――――
⋅as fy

⋅⋅0.85 f'c b
0.63 cm

Para el Estado Límite de Evento Extremo (Art. 1.3.2.1), ≔ϕ 1.00

≔Mu1 =⋅⋅⋅ϕ as fy
⎛
⎜
⎝

-d ―
a1
2

⎞
⎟
⎠

1.21 ⋅tonf m

Sección A2:

≔d =―――
+d3 d4
2

29.88 cm ≔as as2 ≔b 0.25 m

≔a2 =――――
⋅as fy

⋅⋅0.85 f'c b
0.5 cm ≔Mu2 =⋅⋅⋅ϕ as fy

⎛
⎜
⎝

-d ―
a2
2

⎞
⎟
⎠

0.97 ⋅tonf m
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8) Diseño de barrera de concreto

Se propone en este caso un modelo de barrera de concreto con perfil basado en la barrera de New Jersey. 
Cabe destacar que un sistema de barreras y su conexión a la cubierta sólo se autoriza después de demostrar 
que es satisfactorio a través de pruebas de choque en barreras a escala natural para el nivel de prueba 
deseado Art. 13.7.3.1. Si se realizan modificaciones menores a modelos ya probados, que no afectan su 
resistencia, pueden utilizarse sin las pruebas de impacto requeridas.

, ≔f'c 280 ――
kgf

cm 2
≔fy 4200 ――

kgf

cm 2
≔r 0.05 m

Refuerzo ≔ϕ1 1.27 cm ≔ϕ2 0.95 cm ≔as1 1.27 cm 2 ≔as2 0.71 cm 2

≔z =++r ϕ1 ―
ϕ2

2
6.75 cm

8.1) Resistencia en flexión alrededor de un eje paralelo al eje vertical del puente (mc):

Sección A1:

≔d1 10.25 cm ≔d2 14.25 cm ≔d3 20.75 cm ≔d4 39.00 cm

≔d =――――
++d1 d2 d3

3
15.08 cm ≔b 0.50 m

≔as =⋅(( +2 0.50)) as2 1.78 cm 2 ≔a1 =――――
⋅as fy

⋅⋅0.85 f'c b
0.63 cm

Para el Estado Límite de Evento Extremo (Art. 1.3.2.1), ≔ϕ 1.00

≔Mu1 =⋅⋅⋅ϕ as fy
⎛
⎜
⎝

-d ―
a1
2

⎞
⎟
⎠

1.21 ⋅tonf m

Sección A2:

≔d =―――
+d3 d4
2

29.88 cm ≔as as2 ≔b 0.25 m

≔a2 =――――
⋅as fy

⋅⋅0.85 f'c b
0.5 cm ≔Mu2 =⋅⋅⋅ϕ as fy

⎛
⎜
⎝

-d ―
a2
2

⎞
⎟
⎠

0.97 ⋅tonf m

Sección A3:

≔d =d4 39 cm ≔as =⋅0.5 as2 0.36 cm 2 ≔b 0.10 m

≔a3 =――――
⋅as fy

⋅⋅0.85 f'c b
0.63 cm ≔Mu3 =⋅⋅⋅ϕ as fy

⎛
⎜
⎝

-d ―
a3
2

⎞
⎟
⎠

0.64 ⋅tonf m

≔Mw =++Mu1 Mu2 Mu3 2.82 ⋅tonf m

8.2) Resistencia en flexión alrededor de un eje paralelo al eje longitudinal del puente (mc):

Se calcula de acuerdo a las líneas de rotura con el momento de flexión negativo. Éste produce esfuerzos de 
tensión en la cara inclinada de la barrera, determinando el refuerzo de la barrera para esa cara.

Utilizando un refuerzo #4@17,50 cm con un área de acero de ≔as =――――
1.27 cm 2

0.175
7.26 cm 2

considerando una faja de 1,00 m de ancho: ≔b 1.00 m

Sección A1:

≔z =+r ―
ϕ1

2
5.64 cm ≔h1 20 cm ≔d1 =-b1 z 14.37 cm

≔a1 =――――
⋅as fy

⋅⋅0.85 f'c b
1.28 cm ≔Mc1 =⋅⋅⋅ϕ as fy

⎛
⎜
⎝

-d1 ―
a1
2

⎞
⎟
⎠

4.61 ⋅tonf m

Sección A2:

≔d2 =-
⎛
⎜
⎝
――――――

+0.25 m 0.45 m
2

⎞
⎟
⎠

z 29.37 cm

≔Mc2 =⋅⋅⋅ϕ as fy
⎛
⎜
⎝

-d2 ―
a1
2

⎞
⎟
⎠

9.65 ⋅tonf m
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Sección A3:

≔d =d4 39 cm ≔as =⋅0.5 as2 0.36 cm 2 ≔b 0.10 m

≔a3 =――――
⋅as fy

⋅⋅0.85 f'c b
0.63 cm ≔Mu3 =⋅⋅⋅ϕ as fy

⎛
⎜
⎝

-d ―
a3
2

⎞
⎟
⎠

0.64 ⋅tonf m

≔Mw =++Mu1 Mu2 Mu3 2.82 ⋅tonf m

8.2) Resistencia en flexión alrededor de un eje paralelo al eje longitudinal del puente (mc):

Se calcula de acuerdo a las líneas de rotura con el momento de flexión negativo. Éste produce esfuerzos de 
tensión en la cara inclinada de la barrera, determinando el refuerzo de la barrera para esa cara.

Utilizando un refuerzo #4@17,50 cm con un área de acero de ≔as =――――
1.27 cm 2

0.175
7.26 cm 2

considerando una faja de 1,00 m de ancho: ≔b 1.00 m

Sección A1:

≔z =+r ―
ϕ1

2
5.64 cm ≔h1 20 cm ≔d1 =-b1 z 14.37 cm

≔a1 =――――
⋅as fy

⋅⋅0.85 f'c b
1.28 cm ≔Mc1 =⋅⋅⋅ϕ as fy

⎛
⎜
⎝

-d1 ―
a1
2

⎞
⎟
⎠

4.61 ⋅tonf m

Sección A2:

≔d2 =-
⎛
⎜
⎝
――――――

+0.25 m 0.45 m
2

⎞
⎟
⎠

z 29.37 cm

≔Mc2 =⋅⋅⋅ϕ as fy
⎛
⎜
⎝

-d2 ―
a1
2

⎞
⎟
⎠

9.65 ⋅tonf m
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Sección A3:

≔d3 =-
⎛
⎜
⎝
――――――

+0.45 m 0.45 m
2

⎞
⎟
⎠

z 39.37 cm

≔Mc3 =⋅⋅⋅ϕ as fy
⎛
⎜
⎝

-d3 ―
a1
2

⎞
⎟
⎠

13.01 ⋅tonf m

≔Mc =―――――
++Mc1 Mc2 Mc3

3
9.09 ⋅tonf m

8.3) Longitud crítica de la línea de rotura (Lc) según el patrón de falla (Art. 13.3.1-2)

siendo los siguientes para metros

longitud de distribución longitudinal de la fuerza de impacto ≔Lt 1.07 m Ft

≔H 0.85 m

resistencia flexional adicional en la parte superior del muro≔Mb ⋅0 tonf m

resistencia  flexional del muro respecto de su eje vertical=Mw 2.82 ⋅tonf m

resistencia flexional de los muros en voladizo respecto de un paralelo al eje =Mc 9.09 ⋅tonf m
longitudinal del puente

Longitud crítica del línea de rotura en el patrón de fallaLc

≔Lc =+―
Lt

2

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
+

⎛
⎜
⎝
―
Lt

2

⎞
⎟
⎠

2

⋅⋅8 H m ―――
+Mb Mw

Mc

2.08 m
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8.4) Resistencia nominal a la carga transversal Rw: (Art. 13.3.1-1)

Siendo los siguientes parámetros.

para el nivel TL_4 (Tabla A13.2-1)≔Ft 240000 N

≔Rw =
⎛
⎜
⎝
―――

2
-⋅2 Lc Lt

⎞
⎟
⎠

⎛
⎜
⎝

++⋅8 Mb ⋅8 Mw ―――
⋅Mc Lc

2

⋅H m

⎞
⎟
⎠

44.57 tonf

=if ⎛⎝ ,,>Rw Ft “Cumple” “No Cumple”⎞⎠ “Cumple”

8.5) Transferencia de cortante entre la barrera y la losa: (Art. 13.4.2-1)

≔Vct =―――
Rw

+Lc ⋅2 H
11.78 ――

tonf
m

Cortante resistente:

Para dos concreto colados en diferentes momentos: (Art. 5.7.4.3-3, 5.7.4.3-4, 5.7.4.3-5)

Donde:

Área de corte contacto≔Acv =⋅0.45 m 1.00 m 4500 cm 2

Área del dowel  en plano de corte≔Avf =――――
1.29 cm 2

0.175
7.37 cm 2

Cohesión (Caso 5) Art. 5.7.4.4≔c 5.00 ――
kgf

cm 2

Factor de fricción (Caso 5) Art 5.7.4.4≔μ 0.60

Fracción de la resistencia del concreto≔k1 0.20

Resistencia de corte límite en la interface≔k2 56 ――
kgf

cm 2
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Peso de la barrera de concreto ≔Pc =⋅⋅0.2325 m2 γc 1.00 m 0.56 tonf

≔Vn =+⋅c Avf ⋅μ ⎛⎝ +⋅Avf fy Pc⎞⎠ 20.85 tonf

=⋅⋅k1 f'c Acv 277.78 tonf =⋅k2 Acv 277.78 tonf

=if ⎛⎝ ,,<Vn ⋅⋅k1 f'c Acv “Cumple” “No Cumple”⎞⎠ “Cumple”

8.6) Chequeo del Dowel

La armadura por corte en cm² por metro de longitud de viga debe satisfacer en la interface entre el concreto de 
las losas o vigas:

Siendo lo siguiente: (Art. 5.7.4.2-1 y C5.7.4.2)

=Avf 7.37 cm 2

≔Avf1 =―――――

⋅3.52 ――
kgf

cm 2
Acv

fy
3.77 cm 2

=if ⎛⎝ ,,>Avf Avf1 “Cumple” “No Cumple”⎞⎠ “Cumple”

8.7) Longitud de anclaje

La longitud básica de anclaje para una barra terminada en gancho es:⎛⎝lhb⎞⎠

Siendo los siguientes parámetros: (Art. 5.10.8.2.4-2)

Diámetro del refuerzo≔db 1.27 cm

Resistencia a la del acero=fy 4200 ――
kgf

cm 2

Resistencia a la compresión del concreto=f'c 280 ――
kgf

cm 2
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≔lhb =――――
⋅0.076 db fy

‾‾‾‾‾‾‾
⋅f'c ――
kgf

cm 2

24.23 cm

La longitud básica de anclaje se afectará por los factores siguientes: (Art. 5.10.8.2.4b)

Considerando que el recubrimiento lateral perpendicular al plano del gancho es mayor o igual que 64 mm,

≔λrc 0.80

Factor de revestimiento≔λcw 1.00

Factor de exceso de refuerzo≔λer =――
Ft

Rw

0.61

Factor de densidad del concreto, considerando concreto de peso normal≔λ 1.00

Luego la longitud de desarrollo modificada es:

(Art. 5.10.8.2.4a-1)≔ldh =⋅lhb
⎛
⎜
⎝
――――

⋅⋅λrc λcw λer
λer

⎞
⎟
⎠

19.38 cm

Como se dispone en la losa de 40 cm, la longitud de desarrollo , es satisfactoria. Las barras =ldh 19.38 cm
terminadas en gancho deben además extenderse de con lo dispuesto en C5.10.8.2.4a.
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